Cinta Bicolor ScotchliteM?
Amarillo Fluorescente/Gris
Reflectivo 8471

Ficha Técnica

B Descripcion

La cinta de género reflectivo bicolor Scotchlite™® 8471
amarillo fluorescente/gris, estd compuesto de lentes
expuestos de gran angulo retroreflectivo, adheridos y
centrados sobre una cinta fluorescente durable de poliéster.
Esta cinta ha sido especialmente disefiada para lograr alta
visibilidad de las personas que la utilizan en su vestimenta
tanto en el dia (género fluorescente) como en la noche
(género gris reflectivo).

B Usos

Aplicaciones en ropa de trabajo, deportiva, chalecos
reflectivos y ropa en general.

B Instrucciones de Uso

La cinta de género reflectivo bicolor Scotchlite® 8471,
debe ser cosido en el lugar deseado con puntada cerrada a
no menos de 2mm de la orilla del género. Aplicar a telas de
peso medio y ligero. El género puede ser cortado a mano o
guillotinado.

B Mantencion

La vida real del material reflectivo Scotchlite® 8910
depende del método de limpieza y de las condiciones de
uso:

Esta cinta estd disefiada para ser lavada en la casa un
limitado numero de veces. El material mantiene sus
propiedades por alrededor de 10 lavados.

En lavadora, agua caliente 40°C. Lavado en seco con ciclo
normal.
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B Certificaciones

Desempeiio retroreflectivo:
El coeficiente de retroreflexion (RA) se mide a través de
métodos de prueba provenientes de cualquiera de los siguientes
métodos:

ASTM E809 y E810 (RA)

CIE 54: 1982 (R”)
Los valores RA se midieron en los angulos de entrada y
observacion especificados:

Angulo de Angulo de RA RA
Entrada Observacion Tipico Minimo
-4.0° 0.2° 500 330
+5.0° 0.33° 330 250

Desempeifio fisico:

El material reflectivo de la cinta ScotchliteMR 8471 mantendra
un RA minimo de 100 después de la exposicion a las siguientes
pruebas de desempeiio:

Abrasion.............coooiiiiiiiii i EN 530 Método 2
5000 ciclos
FlexiOn.........cooooooiiiiiiiiiiiii, ISO 7854 Método A
7500 ciclos
Doblado Frio...............oooooiiii. ISO 4675
Ciclo de Temperatura.................... 12 horas @ (50+5) °C
20 horas @ (-30+2) °C
Lavado......cooviiiiiiiiiii ISO 6330 Método
2A @60°C (25 ciclos)
Reflectancia Hameda...................... EN 471 Anexo A

El cinta bicolor Scotchlite™® 8471, cumple con los
requerimientos del Capitulo 5 del Manual de Seiializacion de
Transito para material de alta visibilidad a utilizar en la
indumentaria de trabajo.
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B Garantias,

Amarillo Fluorescente/Gris |

La unica responsabilidad del vendedor o fabricante sera la
de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser

defectuoso de fabrica.

Ni 3M ni ningln convertidor autorizado por 3M seran
responsables de cualquier dafio relacionado con el uso

inadecuado o incapacidad de uso de los productos.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es
adecuado para el uso requerido. El comprador es el unico
responsable de la determinacion de la cantidad y colocacion

de los productos.

B Disponibilidad y Empaque

Stock number

Dimension rollo

Rollos/Caja

75-0500-4590-7

1 1/2 in * 300 yds
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